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 N/zlec : 07/613/22                                                              Gdańsk, 2022-12-05 
 

      S PR A WOZ D AN I E  Z  I N SPEK C JI  n r  61 3 -A / 07 / 17 64 / 2 2  
  
Zaświadcza się, że Polcargo – Medyka Sp. z o. o. Oddział w Gdańsku przeprowadziło inspekcję na 
zlecenie klienta w miejscu i czasie jak podano poniżej. 
 

Klient  : WĘGLOKOKS S.A., Katowice 
 

Deklarowany towar :  Węgiel 5-25 mm 
 

Data inspekcji :  28.11 – 05.12.2022 

Miejsce inspekcji :  Transbud - Ełk 
 

Zakres inspekcji :   próbobranie, analiza chemiczna i sitowa 
   

 

W Y N I K I    I N S P E K C J I  
  
PRÓBOBRANIE :  
Próbobranie i sporządzenie próbek wykonano zgodnie z normą PN ISO 18283:2008 
Z pobranych prób pierwotnych sporządzono próbkę  ogólną, którą uśredniono i  zmniejszono do 
prób końcowych, z których sporządzono: 
3 próbki laboratoryjne a 3 kg o ziarnie  0-10 mm, 2 próbki analityczne a 250 g o rozdrobn.0,2 mm 
Próbki rozdzielono następująco: 
1 próbkę laboratoryjną a 3 kg  - przekazano do akredytowanego Laboratorium w Sławkowie, 
2 próbki laboratoryjne a 3 kg i 2 próbki analityczne a 250 g o rozdrobn.0,2 mm -przekazano do 
    archiwum prób. 

ANALIZA CHEMICZNA 
Sporządzone próbki poddano analizie otrzymując następujące wyniki: 

Parametr Metoda Wartość Jednostka Uwagi 

Wilgoć całkowita w stanie roboczym  ISO 589:2006 met. A1 11,97 % •    

Wilgoć  analityczna w st roboczym PN-ISO 11722:2009 5,08 % • 

Popiół w stanie roboczym  ISO 1171:2002 6,06 % •  

Siarka w stanie roboczym  ISO 19579:2006 0,45 % •  

Części lotne w stanie roboczym  ISO 562:2010 34,15 % •  

Wartość opałowa w stanie roboczym   ISO 1928:2020-05 5896 kcal/kg •  

Wartość opałowa w stanie roboczym ISO 1827:2020-05 24686 kJ/kg • 

 Zdolność spiekania wg ROGI RI PN-81/G-04518(2)   1 -   

• badanie akredytowane 
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ANALIZA  SITOWA 

Na dostarczonej próbce wykonano analizę sitową wg normy PN-ISO 1953:1999  i uzyskano  
następujący wynik: 
 

Frakcja  Wartość Jednostka 

 0-5 mm 0,96 % 

 5-10  mm 9,38 % 

 10-25 mm 87,74 % 

 Pow. 25  mm 1,92 % 

 

 

 

 

                                                                                                         
 
                                                                                                      Zofia Krauze       Ewa  Tuska 
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